Ha die Tante,

In de maandag editie stond er een vraag van iemand over het mooimaken 
van zilver.

Nou, ik zal dat even uitleggen:

Handleiding:
Men neme een emmer met warm water of wasbak of iets dergelijks. Hierin 
legt men wat aluminiumfolie en lost met wat zout in op.
De dosering van het aluminiumfolie is totaal niet belangrijk, bij de 
dosering van het zout kan gezegd worden: hoe meer, hoe sneller. Ook de 
tempertuur is niet van belang, maar hoe hoger hoe sneller. Pak gewoon 
flink heet water en maak het lekker troebel met zout (tijd is immers 
schaars). Welnu, we hebben dus het basin met zout en aluminiumfolie in 
heet water. Nu het zilvergebeuren erin. Het zilver dat in contact komt 
met het aluminiumfolie zal ontdaan worden van zijn aanslag. Ook het 
zilver dat via ander zilverwerk in contact komt met de folie wordt weer 
schoon. Als U het langer laat liggen dan nodig is (vaak is minder dan 
een minuut al ok) maakt dat niks uit, al laat u het een dag liggen. Het 
is een heel veilige methode

Hoe kan dat nu?
Ik zal de reactievergelijking achterwege laten maar kan U wel vertellen 
hoe het werkt:
Zilver dat lang in contact staat met de lucht krijgt een vieze aanslag, 
dit komt onder andere doordat zwavel uit de lucht het zilver aantast. 
Dit resulteert in zilversulfide (geloof ik). Door contact met het 
aluminiumfolie in een geleidende omgeving (zout water) treedt het 
alumiumfolie op als reductor. Het aluminium folie levert elektronen aan 
het zilversulfide. Dit zilversulfide wordt dan weer zilver en 
waterstofsulfide H2S (geloof ik). Dit gas ontwijkt en ruikt niet fris. 
Deze geur geeft een mooi teken dat het proces aan de gang is. Ik heb nu 
effe geen zin om weer helemaal precies uit te zoeken hoe het werkt (ik 
heb ook al jaren geen scheikunde), maar u kunt van me aannemen dat 
bovenstaand verhaal de essentie pakt, alleen de stoffen kunnen misschien 
wat anders heten.

In het verleden is deze methode vaak als wondermiddel gepresenteerd. Ook 
grappig is dat bij Tell Sell de Silverstar plate verkocht is, een 
doodgewone plaat aluminium waar tientjes voor gevraagd werden terwijl 
iedereen het thuis kan met een cent aan aluminiumfolie!
In eerste instantie lijkt het ook prachtig: de aanslag op uw zilver 
wordt weer omgezet naar puur zilver in plaats van dat U het wegschuurt 
met polish. U verliest dus geen zilver.

Maaaaaaaaarrrrrrrrr. De aanslag op uw zilver is niet overal even dik en 
gaaf, als deze weer wordt omgezet naar zilver is het zilver dus niet 
supergaaf en mooi gepolished. Ook is niet elke aanslag op het zilver 
werkelijk zilversulfide. Daarom kan het zijn dat niet alle aanslag 
ervanaf gaat. Ik adviseer om na het aluminiumbad nog even te polishen 
met zilverpolish. Uiteraard kunt U na het bad beoordelen of u dat nodig 
acht.


Ik hoop dat het zo uitgebreid genoeg is.

P.


